Diagnose der aktuellen Laborwerte
Die Verschieifwerte liegen innerhalb des nommalen Bereiches. Der Kraftstoffgenalt ist erhtht. Durch den Kraftstoffeintrag ist die
Viskositit gesunken und die Schmierf8higkeit des Oles hat sich verringert. Die Viskositat liegt auterhalb der Grenzen der fur den
angegebanen Oltyp glitigen SAE Viskositatsklassa. Die gemessens Viskositat liegt im Bersich der SAE-Klasse 20 Bitte prifen Sie,
ob ein Ol dieser Viskositatslage It. Betrisbsvorschrift des Herstellers eingesetzt werden darf. Andemtalis solite das Ol gewachsait

werden.
Dr. Christoph Rohbogner
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