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Maschinentyp: Amarok DDXA 3.0 TD!
Hersteller: vw

Probe aus: Dieseimotor

C)Ibezeichnung: Fuchs Titan GT1 Flex 3 5W-40
Vorher eingesetztes O1: VW Erstbefiillung

Olmenge im System: 81

ANALYSENERGEBNISSE Aktuelle Probe Friithere Untersuchungen
LABORNUMMER 4727387 4257695
GESAMTBEWERTUNG ' !
Untersuchungsdatum 11.07.2023 18.03.2020
Datum Probenentnahme 07.07.2022 14.03.2020
Datum letzter Olwechsel 16.12.2021 =
Nachfilimenge seil Wechsei - -
Laufzeit seit Wechsel km 4940 -
Laufzeit gesamt km i9i64 9485

Ol gewechselt Nein Nein
ADDITIVE

Kaizium Ca mgikg 1667 1452
Magnesium Mg mglkg 7 13
Bor B mgrkg 118 357
Zink Zn mglkg 815 736
Phosphor P markg 688 585
Barium Ba mgikg [} 0
Molybdén Mo mg/kg o 2
Schwefel S mg/kg 1456 1355
ZUSATZTESTE

BN mgKOH/g 6.87 6.11
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DIN EN ISO

5001
u%gn.‘nso Beschreibung der Priifverfahren und Normen: www.oelcheck.com

QR-Code scannen
Neue Probe senden




